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Campuran chﬂmén-patl jagung Pencetakan pada wadah polietilen Peng

Produk plastik chitos

TATAL LRI AL ANU

Plastik konvensional adalah polimer yang dibuat dari bahan dasar minyak bumi
bersifat sulit terdegradasi dalam tanah, dan menimbulkan pencemaran,

sehingga diperlukan bahan alternatif yang dapat diperbaharui, dan mudah
terdegradasi di alam. Bahan alternatif yang dapat digunakan adalah polimer alam
salah satunya chitosan yang dicampur/diblending dengan pati untuk meningkatkan
kemampuan biodegradasi di alam.

LI AN
Membuat plastik dari campuran chitosan dan pati jagung yang memiliki karakter

fisik seperti plastik konvensional dan mudah terdegradasi di alam.

METOLL DENELITIAN

1. Chitosan dilarutkan dalam asam asetat 2% dan diaduk dengan kecepatan 900
rpm sampai homogen, hasil dari proses ini adalah poliblend. Poliblend
kemudian dicetak dan diovenkan

2. Pati diubah menjadi gelatin dengan pemanasan dalam akuades.

3. Gelatin pati dituangkan dalam larutan chitosan kemudian diaduk hingga
homogen.

4. Campuran dituang dalam wadah lerbuat dari polietilen dan dikeringkan dalam
oven pada suhu 60°C.

Karakterisasi praduk meliputi:

- DsSC

- Tensile strength

- Berat molekul

- Degradasi dengan Aspergillus niger
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FESEME UL AN

1. Plastik bersifat larut dalam asam organik
2. Plastik dapat didegradasi oleh jamur Aspergillus niger



